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Klinisk procedure for forsegling

Appendix til: Klinisk vejledning for forsegling

Forsegling — plastbaserede materialer

Forudsazetningen for at anvende plastbaserede materialer er, at sufficient tgrleegning er
mulig.

Fglg altid brugsanvisningen for det valgte produkt.
Her fglger bemaerkninger til enkelte trin i forseglingsproceduren.

1. Renggring
Renggr tanden med solobgrste eller roterende bgrste og pimpsten blandet med vand.
Isoler tanden med brug af spytsug, vatruller og evt. Dry-Tips. 4-haendig behandling er en
fordel.

2. Atsning
£ts med 35-37% fosforsyregel i 30 sek. Sgrg for, at syren kommer i kontakt med bunden
af fissuren. Skyl med vandspray i min. 20 sek.

3. Terleegning
Terlaeg grundigt med luftpablaesning. Isoler tanden med brug af spytsug, vatruller,
Dry-Tips og evt. kofferdam.
Kontroller, at emaljen fremstar hvidlig/kridtet, ellers atses i leengere tid (op til 60 sek.).
Ved kontaminering med saliva, setses igen i 5-10 sek., skylles og tgrleegges. Det er ikke
ngdvendigt at udtgrre det setsede omrade med ethanol.

4. Applicering
Applicer materialet i et tyndt lag og fordel det pa det setsede omrade. De mere viskgse
(tyktflydende) materialer flyder lettere, nar de traekkes forsigtigt gennem materialet
med kanylespidsen eller en sonde.

5. Lyshardning/polymerisering
Fglg den anbefalede hzerdetid i brugsanvisningen for det valgte produkt.

6. Aftgrring/skylning
Efter haerdning aftgrres overfladen og der skylles med vandspray.

7. Kontrol
Kontroller, at der ikke er okklusion pa forseglingen. Evt. overskud fjernes med brug af en
finkornet diamant, en fin sten og efterfglgende gummipolerer under vandkgling.
Kontroller, at overgangen mellem forsegling og tand er glat og uden kanter.
Ved luftblaerer: Genaets i 10 sek., skyl, t@érlaeg og pafgr mere materiale.



Fissurforsegling — glasionomerbaserede materialer

| videnskabelige undersggelser af glasionomercementer til fissurforsegling er anvendt
forskellige typer produkter, bade traditionelle og plastforstaerkede glasionomercementer.
Der er p.t kun et enkelt produkt, der specifikt har fissurforsegling som indikationsomrade.

Fplg altid brugsanvisningen for det valgte produkt.

Her fglger bemaerkninger til enkelte trin i forseglingsproceduren.

1.

v

Renggring

Renggr tanden med solobgrste eller roterende bgrste og pimpsten blandet med vand.
Isoler tanden med brug af spytsug, vatruller og evt. Dry-Tips. 4-haendig behandling er en
fordel.

Forsigtig teérlaegning. Emaljen t@rlaegges let. Kraftig udtgrring af emaljen forringer
bindingen af glasionomercementer til emaljen.

Forbehandling

For at gge retentionen kan anvendes en conditioner til forbehandling af emaljen.
Dentin Conditioner (10% polyacrylsyre), appliceres i 20 sek. og skylles af.

Blanding og applicering. Fglg brugsanvisningen.

Kontrol.

Haerdning

Fglg den anbefalede heerdetid i brugsanvisningen for det valgte produkt.

Kontroller, at der ikke er okklusion pa forseglingen. Evt. overskud fjernes med brug af
en finkornet diamant, en fin sten og efterfglgende gummipolerer under vandkgling.
Kontroller, at overgangen mellem forsegling og tand er glat og uden kanter.

Referencer for materialevalg og procedure: Se klinisk vejledning i brug af forsegling.



